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LABORATORIO SPERIMENTALE F
ano 03.06.19
MATERIALI DA COSTRUZIONE
Aut. Min. LL.PP. 24029/1983
PROVE A COMPRESSIONSE
D.M. 17/01/2018 UNI EN 123 90-3
RICHIEDENTE ESINCALCE SRL
CANTIERE PROVE INTERNE
DIR. LAVORI (°) -
MATERIALE N® 3 PROVINI CUBICI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DICHIARATA N.D.
PERVENUTI IL 16.05.19 cow rrcuresta pEL 16.05.19
CONSEGNATO DA ESINCALCE SRL
RISULTATI DELLE PROVE
VERBALE DATA DATAR  DIMENSIONI (+) AREA MAESSA CERICO RESISTENZA
SIGLA STRUTTURA DI PRELIEVO DI PROVA  PRELIEVO a b h axb (x) DI ROTTURA UNITARIA (*)
PRELIEVO DICHIARATA {mm] [rmn?] [kg] [KN] [N/mm®]
1 ESICAL 1600 N.P 29.05.19 30.04.19 150 150 150 22500 a 5.550 798.0 35.5 X
s N.P 29.05.19 30.04.19 150 150 150 22500 5.510 755.0 33.5
3 N.P 29.05.1% 30.04.19 150 150 150 22500 5.520 766.0 34.0
D. NON DICHIRRATA
P. NON PERVENUTO
(+} DIMENSIONI: b ed h sono misurate tra superfici casserate
(%) RETTIFICA ( A: Non eseguita (tolleranze UNI EN 12330-1 rispettate), B: Eseguita mediante molatura J
(*) TIEO DI ROTTURA ( A: Soddisfacente, Bn: Insoddisfacente, n individua il tipo di rottura secondo UNT EN 1239%0-3
{*) DOMANDA NON SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE LAVORI
IL DIRETT%\Q LEBORATORIO
Ing. Mj Tacovelli
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LABORATORIO SPERIMENTALE
n - .
MATERIALI DA COSTRUZIONE Fano 03.06.19
Aut. Min. LL.PP. 24029/1083
PROVE A COMPREGSSIONE
D.M. 17/01/2018 UNI EN 12390-3
RICHIEDENTE ESINCRALCE SRL
CANTIERE PROVE INTERNE
DIR. LAVORI (¢ -
MATERIALE N° 3 PROVINT CUBICI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DICHIARATA N.D.
PERVENUTI IL 16.05.19 con rrcurEsTA DEL 16. 05,19
CONSEGNATO DA ESINCALCE SRL
RISULTATI DELLE PROVE
VERBALE DETA DATA  DIMENSIONI (+] AREA MASSA CARICO RESISTENZA
SIGLA STRUTTURA DI PRELIEVO oI PROVA PRELIEVO a b h azb (x) DI ROTTURA UNITARIA  (*)
PRELIEVQ DICHIARATA [rm] [t ] lkg] [KN] [H/mm]
1  ESICAL 2100-35 N.P 22.05.19 23.04.19 150 150 150 22500 &  7.860 1149.0 51.0 A
2 N.p 22.05.19 23.04.19 150 150 150 22500 7.800 1107.0 49.6 A
3 N.P 22.05.19 23.04.19 150 150 150 22800 &  7.830 1134.0 50.5

D. NON DICHIARATA
F. NOMN PERVENUTO

(*)

DIMENSIONI: b ed h sono misurate tra superfici
RETTIFICA ( A: Non eseguita (tolleranze UNI EN 12390-1

TIPO DI ROTTURA { A: Soddisfacente, Bn:

casserate

Insoddisfacente,

(°) DOMANDA NOM SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE LAVORT

Laboratorio Strutture L. 1086: Autorizzazione Ministeriale 24025/83 - Via del Commercio 22/A - 61032 Fano (PU) — Tel e Fax: 0721 806132
TEMA s.a.s. Sede Legale: Via Zara 5 - 60123 Ancona (AN) - P.IVA 01255400424 - Tribunale AN 19830 - CCIAA AN 119314 — e-mail: tema@laboratoriotema.it

- pec: laboratoriotema@pec.it

rispettate), B: Eseguita mediante molatura )

n individua il tipo di rottura seconde UNI EN 12390-3 )
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IL DIRETTORE WHL| LABORATORIO

Ing., Mic € lacovelli
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LABORATORIO SPERIMENTALE Fano 03.06.19
MATERIALI DA COSTRUZIONE
Aut. Min. LL.PP. 24029/1983
PROVE A COMPRESSTIONTE
D.M., 17/01/2018 UNI EN 12 380 - 3
RICHIEDENTE ESINCALCE SRL
CANTIERE PROVE INTERNE
DIR. LAVORI (°) -
MATERIALE N° 3 PROVINT CUBICI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DICHIARATA N.D.
PERVENUTI IL 16.05.19 cox rrcuresra pen 16.05.:18
CONSEGNATO DA ESINCALCE SRL
RISULTATI DELLE PROVE
VERBALE DATA DATA DIMENSIONI (+) AREA MASSA CARICO RESISTENZA
SIGLA STRUTTURA DI PRELIEVO DI PROVA  PRELIEVO = b h axb (x) DI ROTTURA UNITARIA  (*)
PRELIEVO DICHIARATA (] [mm?) [kgl [KN] [8/mm?]
1 ESICAL 2100-45 N.P 23.05.19 24.04.19 150 150 150 22500 A 7.930 1227.0 54.5 by
2 N.P. 23.05.19 24.04.19 150 150 150 22500 7.900 1170.0 52.0 A
3 N.F. 23.05.19 24.04.19 150 150 150 22500 A 7.800 1191.0 53.0 a
N.D. NON DICHIRRATA
N.P. NON PERVENUTO
(+) DIMENSIONI: b ed h sono misurate tra superfici casserate
(x} RETTIFICA ( A: Non esequita (tolleranze UNI EN 12390-1 rispettate), B: Eseguita mediante molatura H
{(*) TIPO DI ROTTURA [ &: Soddisfacente, Bn: Insoddisfacente, n individua il tipo di rottura secondo UNI EN 12390-3
(") DOMANDA NON SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE LAVORT
IL DIRETTOREVDEL LABORATORIO
Ing. Mig Tacovelli
. . . e £ 2 . Hosbw ol CQFeomation
Laboratorio Strutture L. 1086: Autorizzazione Ministeriale 24029/83 - Via del Commercio 22/A - 61032 Fano (PU) — Tel e Fax: 0721 806132 i \-.i
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